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Produkt

Zaprawa klejgca do warstwy zbrojonej i mocowania styropianu GOLDMURIT jest szarg
wysokowartosciowg, wzbogacong sztucznymi zywicami, fabrycznie mieszang zaprawg
klejowa. Do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu oraz wykonywania warstwy
zbrojonej na ptytach ze styropianu w systemach ocieplenl. Do stosowania na zewnatrz i
wewnatrz. Mozna go stosowad rowniez jako klej do mocowania drobnowymiarowych
elementéw ozdobnych (bonie, gzymsy).

Produkt zgodny z AT-15-3048/2006,

KDZ nr 111/209/2006 z dn. 26.05.2006,

Certyfikat ZKP ITB-0012/2

Stosowanie

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, suche i nosne. W przypadku starych podtozy dyspersyjnych
lub ze sztucznych zywic nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢. Zawartos¢ worka wymieszac z
ok. 4,7 do 5,2 | czystej wody uzywajgc mieszadta wolnoobrotowego. Mieszaé, az do
powstania plastycznej konsystencji i pozostawi¢ na ok. 5 min. i ponownie wymieszac. Tak
przygotowang mase wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Nie stosowaé w temperaturze ponizej +
5°C i powyzej 25°C (temp. obiektu). Pierwsza warstwa ptyt termoizolacyjnych powinna
wspierac sie na profilu startowym. Klej nanosi¢ na ptyty styropianowe pacg zebatg lub
naktadajgc go na brzegi na catym obwodzie oraz w dwdch miejscach na srodku ptyty. Ptyte
docisng¢ duzg pacq uderzajgc z wyczuciem w jej powierzchnie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac¢ dokfadnie a ew. ubytki pomiedzy nimi wypetnia¢ paskami styropianu. W zadnym
wypadku nie mozna ich wypetniaé klejem czy zaprawa zbrojgcy. Warstwe zbrojgcg naktadac
na grubosc¢ ok. 3-4 mm. Siatka z wtdkna szklanego powinna by¢ umieszczona w ok 1/3
warstwy zbrojgcej od zewnatrz. W tym celu nalezy naciggnaé warstwe zaprawy na
wyrownang powierzchnie ptyt styropianowych, nastepnie natozy¢ siatke zbrojgca i powlec
jeszcze jedng warstwag zaprawy jednocze$nie wyrownujgc. Pasy tkaniny zbrojgcej muszg by¢
uktadane z co najmniej 10 cm zaktadem. Ocieplang elewacje nalezy zabezpieczy¢ przed
bezposrednim dziataniem silnego wiatru, deszczu i storica co najmniej do czasu wyschniecia
ostatniej warstwy. Przyjmuje sie, ze na kazdy milimetr grubosci warstwy potrzeba 24 godzin
w normalnych warunkach wilgotnosci i temperatury. Podczas wykonywania robét
ociepleniowych nalezy stosowac sie do ogdlnych zasad sztuki budowlanej.

Zuzycie
Do przyklejania ptyt izolacyjnych ok. 1,3 kg/mm/m?. Z jednego worka po dodaniu
odpowiedniej ilosci wody uzyskamy ok. 18 litrow sSwiezej zaprawy. Na bazie podanego
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przecietnego zuzycia 1 worek wystarcza na ok. 6 m’. Do wykonania warstwy zbrojacej o

grubosci 4 mm potrzeba ok. 5,2 kg zaprawy.

Sktadowanie

Nalezy chronic¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu na paletach w oryginalnych

opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamkngé. Czas sktadowania: 12

miesiecy — zalecane zuzycie w ciggu 6 miesiecy.

Xi Draznigcy

Rodzaj zagrozenia R:
R37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 Kontakt ze skorg moze wywotac uczulenie

Warunki Bezpiecznego Stosowania S:

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi

S 22 Nie wdychad pytu

S 24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu

S 26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza

S 36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza —
pokaz opakowanie lub etykiete




